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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а пра-

вила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения». 

Сведения о стандарте: 

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «РГК» 

(ООО «РГК») 

2 ВНЕСЕН ООО «РГК» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Общества с огра-

ниченной ответственностью «РГК» от «24» ноября 2014 г. № 11-П    

4 В настоящем стандарте реализованы положения статей 11-13, 17, 20, 

21 Федерального закона «О техническом регулировании» 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Информация об изменениях к настоящему стандарту размещается на 

официальном сайте ООО «РГК» www.rusgc.ru в сети Интернет. В случае пере-

смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомле-

ние будет размещено на вышеуказанном сайте 

  ООО «РГК» 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве-

ден, тиражирован, распространен и использован другими организациями в своих 

интересах без разрешения ООО «РГК» 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГЕОРЕШЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ 

МАРКИ «РГК СД» 

Технические условия 

Дата введения – 25.11.2014 г. 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на производимые ООО «РГК» 

георешетки полимерные марки «РГК СД» (далее «РГК СД»), предназначенные 

для применения в качестве армирующей и разделяющей прослойки в конструкци-

ях земляного полотна линейных транспортных сооружений (автомобильных, же-

лезнодорожных, трубопроводных) и других геотехнических сооружениях. 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает классификацию «РГК СД», тре-

бования к ней, правила приёмки, методы контроля, правила транспортирования, 

хранения, эксплуатации и гарантии изготовителя. 

1.3 Стандарт является основополагающим нормативным документом, 

используемым при изготовлении и применении различных типов «РГК СД», 

оформлении заказов и договоров на их поставку. 

1.4 Стандарт может быть применён для целей сертификации «РГК СД». 

1.5 Решение о применении настоящего стандарта и его обязательном 

соблюдении при производстве, поставках (продажах) «РГК СД» принимается 

предприятиями-изготовителями самостоятельно путём оформления приказа руко-

водителя предприятия и включения в договор на поставку. 
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2  Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 
стандарты: 

ГОСТ 9.049-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы 

полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний к воздействию 

плесневых грибов 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам 

измерения концентраций вредных веществ 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требова-

ния безопасности 

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргоно-
мические требования 

ГОСТ 12.2.061-81. Система стандартов безопасности труда. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам 

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 
защитные 

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требова-
ния и классификация 

ГОСТ 12.4.034-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов ды-
хания. Классификация и маркировка 

ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспорти-
рование и хранение       

ГОСТ 14067-91 Материалы текстильные. Метод определения величины пе-
рекоса

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполне-
ния для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 
внешней среды 

ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические усло-
вия 
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ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 
ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытаний на воспламе-

няемость 
ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытаний на распро-

странение пламени 
ГОСТ Р 50275-92 Материалы геотекстильные. Метод отбора проб 
ГОСТ Р 50277-92 Материалы геотекстильные. Метод определения поверх-

ностной плотности 
ГОСТ Р 55028-2012. Дороги автомобильные общего пользования. Материа-

лы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и 
определения 

ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материа-
лы геосинтетические для дорожного строительства. Технические требования 

ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материа-
лы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочно-
сти при растяжении 

ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материа-
лы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчи-
вости к ультрафиолетовому излучению 

ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материа-
лы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчи-
вости к многократному замораживанию и оттаиванию 

ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материа-
лы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости 
при отрицательных температурах 

ГОСТ Р 55035-2012. Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Ме-
тод определения устойчивости к агрессивным средам. 

СП 2.2.2. 1327-03 Гигиенические требования к организации технологиче-
ских процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту 

 
 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действия ссылочных стандартов, сводов правил на официальном сайте 
национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет 
или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опуб-
ликованным в текущем году, сведения о действии сводов правил можно прове-
рить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стан-
дартов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании насто-
ящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) доку-
ментом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55028, а также сле-

дующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 георешетка: Плоский геосинтетический материал, имеющий сквозные 

ячейки правильной стабильной формы, размеры которых превышают наибольший 

размер поперечного сечения ребер, образованный путем экструзии, склеивания, 

термоскрепления или переплетения ребер, противостоящий растяжению (внеш-

ним нагрузкам) и выполняющий роль усиления конструкции. 

3.2 армирование: усиление дорожных конструкций и материалов с целью 

улучшения их механических характеристик. 

3.3 разделение: Предотвращение взаимного проникновения частиц мате-

риалов смежных слоев дорожных конструкций. 

3.4 георешетка двухосноориентированная: Георешетка, имеющая близ-

кие механические свойства в продольном и поперечном направлениях.  

3.5 ориентирование: Технологический процесс, позволяющий повысить 

механические свойства полимера. 

3.6 ребра георешетки: Основные элементы георешетки в виде плоских 

пластин, объединяемых в узлах георешетки с образованием ячеек. 

3.7 узлы георешетки: Места объединения пластин, имеющие повышенную 

по отношению к пластинам толщину. 

3.8 размер ячеек в продольном (поперечном) направлении: Расстояние 

между осями пучков нитей в направлении длины (ширины) георешетки.   

 

4 Типы и условные обозначения 

 
4.1 «РГК СД» изготавливается по действующей нормативно-технической 

документации методом экструзии в виде цельнотянутого полотна в двух направ-
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лениях – двухосноориентированной георешетки (двуосной георешетки), смотан-

ной в рулон. 

4.2 Георешетки могут изготавливаться с прикатанным к ним полотном не-

тканого геотекстиля на основе полипропиленовых или полиэфирных волокон с по-

верхностной плотностью от 150 г/м2.  

4.3 Структура условного обозначения материала при заказе и (или) в других 

документах включает: 

- обозначение наименования (Георешетка полимерная); 

- обозначение марки («РГК СД»); 

- нормируемой нагрузки при растяжении, в кН/м; 

- размер ячейки георешетки вдоль/поперек, в мм; 

- вариант исполнения с нетканым геотекстилем по виду сырья: ПП - поли-

пропилен или ПЛ – полиэфир с указанием поверхностной плотности мате-

риала в г/м2; 

- значение ширины рулона, в см; 

- обозначения настоящего стандарта. 

4.4 Пример условного обозначения «РГК СД» с прочностью при растяжении 

20 кН/м и размером ячейки 35х35мм, шириной полотна 4,0 м. 

 Пример - Георешетка полимерная «РГК» СД-20 (35х35) - 400 СТО 33460521.003-2014. 

4.5 Пример условного обозначения «РГК СД» с прочностью при растяжении 

40 кН/м и размером ячейки 40х40мм с прикатанным нетканым геотекстилем из по-

липропилена плотностью 200г/м2, шириной полотна 4,0 м. 

Пример - Георешетка полимерная «РГК» СД-40 (40х40) ПП200 - 400 СТО 33460521.003-2014 

 

5 Технические требования 

5.1 «РГК СД» должна соответствовать требованиям настоящего стандарта 

и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установ-

ленном порядке.  

5.2 Физико-механические показателям георешетки должны быть в соответ-

ствии с приложением А. 

5.3 Недопустимыми дефектами георешетки считаются: 

 -  наличие механических повреждений (порезов, надрывов, вырывов и т.д.), 

нарушение целостности ребер и узлов; 
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-  отклонения геометрических параметров полотен георешетки, их поверх-

ностной плотности, превышающие нормированные значения в соответствии с 

приложением А. 

- разброс по толщине ребер или узлов в рулоне более 10%. 

5.4 Показатель стойкости к многократному замораживанию и оттаиванию 

(сохранение прочности) георешетки – не ниже 95 %. от первоначальной. 

5.5 Гибкость материала должна обеспечиваться при температуре минус 30 

°С (радиус закругления 40 мм). 

5.6 Георешетки должны быть химически стойким в растворах с рН 4-11. По-

казатель стойкости к действию агрессивных сред (сохранение прочности) – не ни-

же 90 %. 

5.7 Георешетки должны обладать биостойкостью (грибостойкостью). Стой-

кость к воздействию плесневых грибов не должна превышать ПГ113. 

5.8 Максимальная нагрузка при растяжении георешетки должна быть не 

ниже 90 % от первоначальной после воздействия ультрафиолетового излучения. 

5.9 Прочность при растяжении георешеток должна быть не ниже 90% от 

первоначальной после воздействия циклической нагрузки. 

5.10 Прочность при растяжении георешеток после механических повре-

ждений во время укладки должна быть не ниже 95% от первоначальной. 

5.11 Для изготовления георешетки «РГК СД» применяют полипропилен по 

ГОСТ 26996 с добавлением не менее 2% технического углерода для стабилиза-

ции к воздействию ультрафиолетового излучения. 

5.12 Требования к физико-механическим показателям полипропилена для 

изготовления георешетки марки «РГК СД» в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1  

Наименование показателей 
Нормы по 

ГОСТ 26996 

Показатель текучести расплава (при 2,16кг/230°С), г/10 мин 2,5-3,5 

Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее 1400 

Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее 10 

Предел прочности при растяжении на пределе текучести, МПа, не 

менее 
34 

 Допускается использование иного сырья и добавок при обеспечении каче-

ства георешетки, соответствующего требованиям настоящего стандарта. 
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5.13 В комплект поставки входит рулоны георешетки, упакованные и марки-

рованные согласно 5.14-5.15, а также входит документ удостоверяющий качество 

материала (сертификат качества), по 8.9 настоящего стандарта. 

5.14 Георешетки поставляются в виде рулонов, обвязанных полимерной 

лентой, шпагатом или другим перевязочным материалом по действующей норма-

тивной документации не менее чем в трех местах. 

5.15 На каждый рулон георешетки прикрепляется ярлык с указанием: 

 - наименование предприятия-изготовителя или его товарного знака; 

- обозначения георешеток согласно 4.3; 

- ширины рулона м; 

- длины рулона м; 

- площади рулона, м2; 

- № партии 

- даты изготовления; 

- состава сырья; 

- обозначения настоящего стандарта.      

5.16 Срок службы георешетки - не менее 100 лет при соблюдении условий 

транспортирования, хранения и эксплуатации. 

5.17 Транспортная маркировка георешетки – по ГОСТ 14192. 

 
 

6 Требования безопасности 

6.1 «РГК СД» в нормальных условиях не требует особых предосторожно-

стей. Токсичных веществ готовый материал не выделяет. 

6.2 В процессе производства георешетки в воздушную среду рабочих по-

мещений вредные для здоровья человека продукты выделяются продукты термо-

деструкции полипропилена. Допустимое количество вредных веществ, выбрасы-

ваемых в атмосферу мг/м3 – по ГОСТ 12.1.005 в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 - ПДК и класс опасности вредных веществ, образующихся при термо-

деструкции полипропилена 

Наименование вещества 
Предельно допустимая 
концентрация, мг/м3 

Класс  
опасности 

Формальдегид 0,5 II 
Ацетальдегид 5 II 
Органические кислоты (в пересчете на 
уксусную кислоту) 

5 III 

Окись углерода 20 IV 
Аэрозоль полипропилена 10 IV 
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6.3 Полимерные георешетки являются горючим материалом (группа горю-

чести Г4 по ГОСТ 30244, группа распространения пламени РПЗ по ГОСТ 30444, 

группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402). При возгорании их нужно тушить 

песком, водой, пеной. 

6.4 Применение георешетки не требует особых предосторожностей. 

6.5 В процессе производства в воздух рабочей зоны не должны выделяться 

вредные вещества согласно ГОСТ 12.1.005. Периодичность контроля над содер-

жанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.1.005. 

6.6 Основные требования к методикам контроля содержания выбросов ве-

ществ в воздух рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.016. 

6.7 Для безопасного ведения процесса производства и применения матери-

ала необходимо обеспечить максимальную механизацию технологических опера-

ций и надежную герметизацию оборудования, а также исправность электропуско-

вой и контрольно-измерительной аппаратуры. 

6.8 Все работающие на производстве георешетки должны проходить пред-

варительный и периодический медицинский осмотр в соответствии с Приказом РФ 

№90 от 14.03.96 и Приказом Минсоцздравразвития №83 от 16.08.04.                                     

6.9 Организация технологических процессов при производстве и использо-

вании полотна должна осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.2.2. 

1327. 

6.10 Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требова-

ниями ГОСТ12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. Производство осуществляется по ГОСТ 

12.3.002. Оборудование для производства георешетки должно соответствовать 

ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049, оградительные устройства и предохранительные 

приспособления по ГОСТ 12.2.062. 

6.11 Соблюдение требований безопасности должно обеспечиваться в соот-

ветствии со следующими стандартами: ГОСТ12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 

12.1.005, ГОСТ 12.1.012. 

6.12 Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать 

предельно допустимые концентрации по [1] и [2].  

6.13 Работы, связанные с получением продукта, следует осуществлять в 

соответствии с требованиями [1] с использованием средств индивидуальной за-
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щиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами и с ГОСТ 12.4.011, 

ГОСТ 12.4.034. 

6.14 Георешетки является невзрывоопасным горючим материалом. При 

внесении в источник огня воспламеняется и горит коптящим пламенем с образо-

ванием расплава и выделением углекислого газа, паров воды, непредельных уг-

леводородов и газообразных продуктов.  

6.15 Контроль над соблюдением предельно допустимых выбросов в атмо-

сферу должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. Нормирование в 

атмосферном воздухе вредных веществ, выделяемых в процессе производства и 

применения полотна, осуществляется в соответствии с требованиями [3]. 

6.16 Изготовитель гарантирует отсутствие самовоспламенения и взрыво-

опасности при соблюдении правил транспортирования и хранения, указанных в 

настоящем стандарте. 

6.17 При работе с георешетками, их монтаже для защиты рук от механиче-

ских повреждений следует использовать перчатки, рукавицы. 

 

7 Требования охраны окружающей среды 

7.1 При производстве георешетки вредных выбросов в атмосферу и хими-

чески загрязненных стоков не образуется. 

7.2 «РГК СД» при эксплуатации и хранении в нормальных условиях не обла-

дает способностью образовывать токсические соединения в воздушной среде и 

сточных водах в присутствии других веществ или факторов. 

7.3 Для обеспечения защиты окружающей среды необходимо предусмот-

реть оптимальные условия ведения производственного процесса с целью мини-

мизации деструкции сырья; герметизацию оборудования и коммуникаций; соблю-

дение правил производства и хранения продукта. 

 

8 Правила приемки 

8.1 Георешетка «РГК СД» должна быть принята техническим контролем 

предприятия-изготовителя, который гарантирует его соответствие настоящим тех-

ническим условиям. 

8.2 Приемку георешетки производят партиями в соответствии с требовани-

ями настоящего стандарта. 
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8.3 Партией считается георешетки, выработанная на одном цикле ее изго-

товления по одной технологии, из материалов одного и того же вида, и качества, 

но не более чем в течение одного месяца или на каждые 15000п.м. (300 рулонов), 

одновременно предъявляемая к приемке и оформленная одним документом о ка-

честве. 

8.4 При контроле качества георешетки проводят приемо-сдаточные, перио-

дические и типовые испытания по ГОСТ 55029. Отбор образцов для испытаний 

проводят методом случайного отбора по ГОСТ Р 50275. Количество элементар-

ных проб в продольном направлении полотна - 6, в поперечном – 6. 

8.5 При приемке георешетки проводят приемосдаточные испытания по по-

казателям: физико-механические свойства, геометрические параметры.  

8.6 Периодические испытания проводят не реже одного раза в полугодие по 

показателям: физико-механические свойства в соответствии с таблицей А.1 (при-

ложение А), геометрические параметры в соответствии с таблицей А.2, стойкости 

к многократному замораживанию и оттаиванию (сохранение прочности), гибкости 

при отрицательных температурах. 

8.7 Показатели по 5.6-5.10 определяют при постановке продукции на произ-

водство, а также при смене исходного сырья. 

8.8 Браком считается продукция, не отвечающая требованиям раздела 5.  

8.9 Приемка сырья и материалов, применяемых для изготовления георе-

шетки, проводится при входном контроле на основе сертификатов качества, пред-

ставляемых предприятиями-поставщиками сырья и материалов. 

8.10 Каждая партия сопровождается документом о качестве с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака; 

- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя; 

- наименование георешетки и ее условного обозначения; 

- номера партии и даты изготовления; 

- количество рулонов в партии и их общая площадь; 

- результатов испытаний или подтверждения о соответствии требованиям 

настоящего стандарта; 

- обозначения настоящего стандарта; 

- штампа и подпись работников ТК или лица уполномоченного исполнять 

обязанности технического контроля. 
 

9 Методы контроля 

9.1 Размер ячейки георешетки определяют линейкой металлической по 

ГОСТ 427. Измерение ширины полотна производят в процессе выработки любым 
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измерительным инструментом с ценой деления 1 мм не менее, чем в трех местах 

без создания специальных климатических условий. 

9.2 Проверка поверхностной плотности осуществляется методом взвеши-

вания по ГОСТ Р 50277. 

9.3 Физико-механические свойства георешетки  в соответствии с приложе-

нием А  определяют по ГОСТ Р 55030.  

9.4 Химическую стойкость определяют по ГОСТ Р 55035. 

9.5 Определение морозостойкости проводят по ГОСТ Р 55032. 

9.6 Величину перекоса ячеек георешетки определяют по ГОСТ 14067. 

9.7 Гибкость георешетки при отрицательных температурах (принятая тем-

пература -30°С, радиус закругления 40 мм)  определяют по ГОСТ Р 55033. 

9.8 Грибостойкость георешетки определяют по ГОСТ 9.049. 

9.9 Определение устойчивости к ультрафиолетовому излучении определя-

ют по ГОСТ Р 55031. 

9.10 Оценку механических повреждений георешетки при циклической 

нагрузке определяют по методике 8.1[4]. 

9.11 Устойчивость к механическим повреждениям при укладке определя-

ют по методике 6 [5] 

 

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

10.1 Георешетки может транспортироваться всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 

транспорта. Условия транспортирования - соответствующие условиям хранения 8 

(ОЖ3) по ГОСТ 15150. 

10.2 Условия транспортирования должны исключать повреждение и де-

формацию георешетки, воздействие агрессивных сред и атмосферных осадков. 

10.3 Условия хранения георешетки - 3 (Ж3) по ГОСТ 15150, ГОСТ 7000. 

10.4 Хранение георешетки производят в штабелях в горизонтальном поло-

жении не более 10 рулонов по высоте «РГК СД-20» и 8 рулонов «РГК СД-

30,40,42,45» на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем, легковоспла-

меняющихся веществ и других пожароопасных источников. В районах строитель-

ства рулоны должны храниться на складских площадках на поддонах или насти-

лах с укрытием штабелей мягким водонепроницаемым материалом при темпера-

туре окружающей среды от  минус 50°С до +50°С. 
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11 Указания по эксплуатации 

11.1 При применении георешетки следует соблюдать положения действу-

ющих документов, регламентирующих методику проектирования и технологию 

производства работ с применением геосинтетических материалов, в частности 

[6], [7], [8]. 

11.2 Георешетки следует эксплуатировать в условиях контакта со средами 

кислотностью рН = 411 при температуре от минус 500С до + 500С. Не допускает-

ся длительное (более 60 суток) воздействие на георешетку прямой солнечной ра-

диации. Температура монтажа не ниже минус 250С. 

 

12 Гарантии изготовителя 

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие «РГК СД» требованиям насто-

ящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и указа-

ний по применению. 

12.2 Гарантийный срок хранения георешетки пять лет. 

12.3 По истечении срока хранения георешетки может быть использована по 

назначению после повторных испытаний на соответствие требованиям настояще-

го стандарта. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 Физико-механические показатели и геометрические параметры георешетки  

марки «РГК СД» 

         Физико-механические показатели георешетки марки « РГК СД» приведены в таблице А.1,  
геометрические параметры георешетки марки «РГК СД» приведены в таблице А.2.   

Таблица А.1  

У
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о
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е 

ге
о
р
еш

ет
ки

* 

Нагрузка при растяжении, не ме-
нее, кН/м 

Относительное 
удлинение при 
максимальной 
нагрузке, не 
более, % 

Относительное 
удлинение при 
нормируемой 
нагрузке, не бо-
лее, % 

П
о
в
ер
хн
о
ст
н
ая

 п
л
о
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о
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г/
м
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3%
-1
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2% 5% 
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д
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ь
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о
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в
д
о
л
ь

 

п
о
п
ер
ек

 

РГК СД-20 20 20 7 7 15 15 15 15 11,5 10,5 240 

РГК СД-30 30 30 10 10 21 21 15 15 11,5 10,5 340 

РГК СД-40 40 40 13 13 26 26 15 15 11,5 10,5 530 

РГК СД-42 42 42 14 14 27 27 15 15 11,5 10,5 540 

РГК СД-45 45 45 15 15 30 30 15 15 11,5 10,5 560 

    
     *По согласованию с потребителем допускается изготовление индивидуальных марок георешеток 

 
Таблица А.2 
 

 

Характеристики 
Георешетка РГК 

СД- 
20, 30  

СД- 40, 
42, 45 

Ширина рулона, м,    
не более 

4 4 

Длина рулона стан-
дартная, м,   1 % 

50 50 

Размер ячейки*:  
По ширине рулона, мм,  

 10% 
40 40 

По длине рулона, мм, 
10% 

40 40 

Перекос ячеек, град. 3 2 
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